EIGNUNGSZUORDNUNG
von Gesteinskérnungen und Bdden fiir Bauvorhaben der Sdchsischen StraRenbauverwaltung

B aufgrund der regelmatigen Freiwilligen Fremdiberwachung im System 2+ und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) von Gesteinskér-
nungen

4] aufgrund der FremdUberwachung fir Schichten ohne Bindemittel gemanl TLG SoB-StB

i) aufgrund der Fremdiberwachung von Baustoffgemischen zur Herstellung von Bettungs- und Fugenmaterial gemal TL Pflaster-StB in Anlehnung

an TLG SoB-StB

Antragsteller: Baustoffwerke am Wetterberg GmbH & Co. KG Req.-Nr.:
Kalkreuther StraBe 1 gé h

01561 Ebersbach

Werk: Niederebersbach . . natirliche Gesteinskérnung/
Gestgmsart. Grauwacke

Priifstelle: TU Dresden/ Strafkenbaulabor, 01062 Dresden

Uberwachungs- und Zertifi- TU Dresden/ Zertifizierungsstelle, 01062 Dresden

zierungsstelle: NB 1535

Priifstelle TL G SoB-StB: TU Dresden/ Strallenbaulabor, 01062 Dresden

Priifzeugnisnummer: 01/ 086 21 vom: 25.06.2021
02/ 2521
02/ 26 21

Fuller, 0/2, 2/5, 2/8, 2/16, 2/22, 2/32, 5/8, 5/16, 5/22, 5/32, 8/11, 8/16, 11/16, 16:’2;?, 16/32,
0/32, 0/45, 0/56

Korngruppe/ Lieferkérnung:

Probenahme durch: Vertreter von Priifstelle und Lieferwerk am: 13.04.2021
10.05.2021
landesspezifische Anforderungen erflllt fir: Verwendungszweck/ Bauklassen/ Belastungsklassen
BB X [ SN X | sT | TH Bkl. SV, Il Bkl. IV-VI
Bk100 - Bk1,8 Bk1,0 - Bk0,3

auf der Grundlage der Angaben in den Leistungserkldrungen und Sortenver-
zeichnissen sowie TL Gestein-StB 04/18, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15,
ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13,

ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07

Bezeichnung Korngruppe/ Lieferkérnung

neu - alt

Filler Faller ACT ACB ,ACD SMA MA |ACT ACTD,ACB, ACD,
SMA, MA

fGK - Brechsand 0/2 ACT ACB,ACD SMA MA |ACT ACTD,ACB, ACD,
SMA, MA

GKG - Brechsand-Splitt

gGK - Splitt 2/5, 5/8, 8/11, 11/18, 16/22 AC T, AC B, AC D, SMA, MA ACT ACTD,ACB,ACD,
SMA, MA

2/8, 8/16 ACT ACT,ACTD
16/32 ACT ACT
5/8-PA PA (4) g

gGK - Splittgemisch 2/16, 5/16 ACT ACT ACTD
2/22, 2132, 5/22, 5/32 ACT ACT

GKG - Brechkorngemische | 0/32-UFs, 0/45-UFs FSS (2) FSS (2)
0/32-UFs (1), 0/45-UFs (1) FSS (2), STS (3) FSS (2), STS (3)
0/32-UF, (1), 0/45-UFs (1) FSS FSS
0/32-STSuB (1) STSuB -

gGK - Schotter

PSV angegeven 53 (aus der aktuellen Fremdiberwachung) Abklirzungen fiir Verwendungszweck siehe Riickseite
PSV angegesen 54 (Herstellerangabe gem. Leistungserkl&rung)

Die Eignungszuordnung vom 10.03.2021 wird hiermit

Eornranm: [ aufgehoben [ ergdnzt [ verlangert.
(1) unter Verwendung von Natursand 0/2 aus dem Lieferwerk Ponickau
?&;gg:?giiﬁe: 1;?gerstanenw|rtschaﬂ o= Diese Zuordnung verliert ihre
(2) Wenn Grundwasser in Planumshdhe aufsteigen kann, ist Tabelle 4 der Guttigkeit spatestens am 13.12.2021
TL SoB-StB 20 zu beachten. ) "
(3) Wenn Grundwasser in Planumshghe aufsteigen kann und die Schotter- Zwischenzeitliche Anderungen bleiben vorbehalten.
tragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL Anfragen/unter: LISt GmbH, Frau Reisdorf
SoB-StB 20 zu beachten. Tel: 037207 832-233
(4) ohne Berlcksichtigung der erhdhten Anforderungen hinsichtlich Unter- E-Mail: kirsten.reisdorf@list smwa.sachsen.de

kornanteil und Kornform gemaB Merkblatt fir Asphaltdeckschichten
aus offenporigem Asphalt (M OPA 2013)

Hainichen, den  22.07.2021
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