EIGNUNGSZUORDNUNG
von Gesteinskdrnungen und Béden flir Bauvorhaben der Sachsischen Stralenbauverwaltung

; =

®
=

nungen

an TLG SoB-StB

aufgrund der Fremdiberwachung fir Schichten ohne Bindemittel gemai TLG SoB-StB
aufgrund der Fremdiiberwachung von Baustoffgemischen zur Herstellung von Bettungs- und Fugenmaterial geméf TL Pflaster-StB in Anlehnung

aufgrund der regelmafigen Freiwilligen Fremdiberwachung im System 2+ und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) von Gesteinskor-

Antragsteller:

Werk:

Priifstelle:

Uberwachungs- und Zertifi-
zierungsstelle:

Priifstelle TL G SoB-StB:

Priifzeugnisnummer:

Korngruppe/ Lieferkérnung:

Probenahme durch:

Baustoffwerke am Wetterberg GmbH & Co. KG

Kalkreuther Stralte 1
01561 Ebersbach

Reg.-Nr.:
6

MNiederebersbach Gesteinsart: natirliche Gesteinskarnung/
Grauwacke

TU Dresden/ StraBenbaulabor, 01062 Dresden

TU Dresden/ Strakenbaulabor/ UZ-Stelle, 01062 Dresden

NB 1535

TU Dresden/ Strallenbaulabor, 01062 Dresden

01/0517 02/52 17 vom: 30.06.2017

02/ 4517 04/ 14 17

02/ 46 17

Faller, 0/2, 2/5, 2/8, 2/16, 2/22, 2/32, 5/8, 5/186, 5/22, 5/32, 8/11, 8/16, 11/16, 16/22, 16/32,

0/5, 0/8, 0/11, 0/18, 0/32, 0/45
Herrn Wittig (AG)
Herrn Paul (Prifstelle)

am: 19.05.2017
14.06.2017
Verwendungszweck/ Bauklassen/ Belastungsklassen
Bkl. SV, I-Ill Bkl. IV-VI
Bk100 - Bk1,8 Bk1.0 - Bk0.3

Bezeichnung
neu - alt

Korngruppe/ Lieferkérnung

auf der Grundlage von:

Angaben in den Leistungserkldrungen sowie TL Gestein-StB 04/07, TL SoB-StB
04/07, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 06, TL Asphalt-StB 0713, ZTV

Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07

Filler Flller ACT, AC B, AC D, SMA, MA ACT,ACTD, ACB,ACD,
SMA, MA

fGK - Edelbrechsand 0/2 ACT,.ACB, ACD, SMA, MA ACT,ACTD,ACB,ACD,
SMA, MA

GKG- Edelbrechsand-Splitt

GKG - Brechsand-Splitt 0/5, 0/8, 011 Bett-M Bett-M

gemaf TL Pflaster-StB 06/15 und

ZTV Pflaster-StB 08

gGK - Splitt 2/8, 8/16, 16/32 ACT ACT,ACTD

gGK - Edelsplitt 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 AC T, AC B, AC D, SMA, MA ACT, ACTD, ACB, ACD,
SMA, MA

gGK - Splittgemisch 2/16, 2/22, 2/32, 5/16, 5/22, ACT ACT,ACTD

5/32

GKG - Brechkorngemische | 0/8, 0/11, 0/16 - DoB

fiir Deckschichten chne Bindemittel

GKG - Brechkorngemische | 0/32-UF., 0/45-UFs FSS (2) FSS (2)

fur Frostschutzschichten 0/32 -UF. (1), 0/45-UF, (1) FSS FSS

GKG - Brechkorngemische | 0/32 (1), 0/45 (1) FSS (2), §TS F8S {2), 8TS

flir Schottertragschichten 0/32-STSuB (1) STSuB -

gGK - Schotter

PSV angegeben 56 (aus der aktuellen Fremdiberwachung)

PS8V angegeben 54 (Herstellerangabe gem. Leistungserkldrung)

Bemerkungen:
m
Lieferwerk Ponickau der Fa.
wirtschaft GmbH

Wenn Grundwasser in Plan

(2)

Tabelle 1 der TL SoB-5tB 04/07 zu beachten.

Rochlitz, den 24.07.2017

Abkilirzungen fir Verwendungszweck siehe Rickseite

Die Eignungszuordnung vom 15.03.2017 wird hiermit

unter Verwendung einer feinen Gesteinskérnung 0/2 aus dem

Steine und Erden Lagerstatten-

BJ aufgehoben  [] erginzt (] verldngert.
Diese Zuordnung verliert ihre
Gliltigkeit spatestens am  19.01.2018

umshdhe aufsteigen kann, ist
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